den Fiiflen den Boden in Schwingungen
versetzte. Einer der Psi-Detektive
wiederholte die Demonstration - mit
gréferem Erfolg als Geller.

Einer Entlarvung Gellers kommt ein
Gutachten gleich, das di¢ Berliner Bun-
desanstatt fior Materialpriifung Ende
letzter Woche im Auftrag des SPIE-
GEL erstattete (siehe nebenstehenden
Kasten). Das Amt priifie eine Alpaka-
Gabel, die — in der Hand von SPIE-
GEL-Reporter Hermann Schreiber (sie-
he Seite 116} - in Anwesenheit von
Geller zerbrochen war.

Eindeutig Eift der Berliner Befund
den Schluf} zu: Die Gabel wurde ver-
mittels einer Chemikalie zum Brechen
gebracht - an der Stelle, wo in dem
Metall eine sogenannte mechanische

Geller-Gabel*
Mit Chemie geht ailes besser

Eigenspannung schon vorlag. Diese
Eigenspannung kann  beispielsweise
durch den normalen Gebrauch, aber
auch bei der Fabrikation oder durch ge-
waltsames Biegen der Gabel hervorge-
rufen worden sein. Die Berliner wieder-
holten den Gabel-Bruch — mit Queck-
silbernitrat.

Auch auslindische Wissenschaftler
experimentierten mit Geller — mit un-
terschiedlichem Effekt. Das Stanford
Research Institute, das private For-
schungsauftrige tibernimmt, liefl Geller
im vorigen Jahr sieben Bilder, die in
versiegelten Umschligen waren, erra-
ten. Er erzielte sieben Treffer. Bei
einem anderen Ratespiel mit zwei Va-

* Von der Bundesanstalt far Materialpriifung un-
tersucht.

DER SPIEGEL, Nr, 6/1974

»Mit Quecksilbernitratidsung benetzt”

Gutachten der Bundesanstalt fir Materialpriifung iiber Geller-Gabel

Antragsteller; DER  SPIEGEL,
Spiegel Verlag Rudolf Augstein KG,
2000 Hamburg 11, Brandstwiete 19 /
Qst-West-Stralle

Antrag vom 24. 1. 1974; einge-
gangen am 24. 1. 1974
Versuchsmaterial: eingegangen

am 24. 1. 1974, und zwar

1 gebrochene Gabel eines Tafelbe-
stecks von ca. 135 mm Linge mit
den  Beschriftungen am  Griff
»Berndorf 90/18, Hotel Imperial
Wien und 4

Werkstoff: nach Angabe des
Herstellers schwerversilbertes Alpa-
ka (Kupfer-Nickel-Zink-Legierung,
Neusilber}

1. Inhalt des Antrages

Untersuchung der angelieferten
Gabel zur Klarung der Bruchart

2. Durchgefiihrte Untersuchungen
und Ergebnisse

2. 1 Augenscheinpriifung

Die vorgelegte Gabel war am
Griff etwa an der Stelle des gering-
sten Querschnitts gebrochen. In un-
mittelbarer Nihe des Bruches waren
weitere zur Bruchfliche annihernd
parallele Risse zu erkennen. Die sil-
berfarbene, rauhe Bruchfliche lag
annihernd senkrecht zur Lingsrich-
tung des Gabelstieles. Einige Milli-
meter griffseitig von der Bruchstelle
entfernt war der Gabelstiel etwas
verbogen.

2. 2 Spekeralanalyse

Eine qualitative Untersuchung be-
stiitigte die Angaben des Herstellers,
daf} das Grundmaterial der Gabel
aus Alpaka (Neusilber) besteht.

2. 3 Bruchfldchenuntersuchung

Die Bruchfliche wurde mit einem
Rasterelektronenmikroskop an der
zinkenseitigen Bruchhilfte unter-
sucht. Bei 100- bis 200-facher Ver-
groBerung hatte der Bruch vorwie-
gend ein glattes Aussehen und wies
zahlreiche Risse auf: dazwischen Ia-
gen kleine duktil gebrochene Berei-
che mit hierfir typischer Waben-
struktur.

Ein solches Bruchaussehen 5Bt
sich durch das Einwirken einer me-
chanischen Beanspruchung allein
nicht erkliren. Deshalb wurde am
angelieferten Material folgende Ver-
gleichsuntersuchung durchgefiihrt:

Etwa 20 bis 30 mm von der
Bruchstelle entfernt, an einer Stelle
mit groferem Querschnitt, wurde
der Gabelstiel 5 mal um einen Win-
kel von etwa + 20 © hin und her

gebogen, um eine Kaltverformung
zu erreichen, wie sie im Bereich der
Bruchstelle infolge des Gebrauches
vor der Entstehung des Bruches
vorgelegen haben konnte. Danach
waren keine Risse zu erkennen.
AnschlieBend wurde die auflie-
gende Silberschicht durch vorsich-
tiges Schmirgeln verletzt und die
Fliche mit einer wissrigen Queck-
silbernitratldsung (giftig!) fiir einige
Minuten benetzt. Eine nachfolgende
geringfiigige Verformung flhrte so-
fort zum Bruch.

Die entstandene Bruchfliche glich
bei der rasterelektronenmikroskopi-
schen Untersuchung der urspriingii-
chen, zu begutachtenden Bruchfli-
che.

2. 4 Gefligeuntersuchung

Die metallographische Untersu-
chung des Gefiiges in einem Langs-
schliff ergab, dal} die in unmittelba-
rer Nihe der zu begutachtenden
Bruchfliiche angeschnittenen Risse
transkristallin veriaufen. Das
Grundgefiige lief} eine erhebliche
Kaltverformung erkennen.

. 3. Beurteilung

Da der zn begutachtende Bruch
nicht durch mechanische Beanspru-
chung allein hervorgerufen worden
sein kann, ist SpannungsriBkorro-
sion als Bruachmechanismus in Erwi-
gung zu ziehen, was durch den Ver-
gleichsversuch bestiitigt wird. Span-
nungsriBkorrosion ist bei verschie-
denen Legierungen, so auch bei der
untersuchten Kupferlegierung, mog-
lich. Voraussetzung fiir Spannungs-
riBkorrosion ist das gleichzeitige
Vorhandensein  von  spezifischen
Reagenzien und mechanischen Zug-
spannungen, wie sie beispielsweise
als Zugeigenspannungen durch ent-
sprechende Kaltverformung hervor-
gerufen werden. Bei Kupferlegierun-
gen Kkann SpannungsriBkorrosion
auch durch andere Reagenzien als
die im Versuch verwendete Lésung
hervorgerufen werden.

Berlin 45, den 25, Januar 1974

Bundesanstalt fiir Materialprii-
fung

Abteilung 1 — Metalle und Me-
tallkonstruktionen

Fachgruppe 1. 1 — Metallkunde
und Metalltechnologie

Stempel :

i. A. gez. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. K.
Haedecke

i. A. gez. OReg. Rat Dr.-Ing. D.
Auvrich
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